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DISCIPLINA: Práticas de Laboratório 

Vigência: a partir de 2020/1 Período letivo: 1° ano 

Carga horária total: 60 h   Código:  

Ementa: Identificação e caracterização de tipos de materiais utilizados na 
construção civil. Compreensão de conceitos, classificações, propriedades, 
aplicações, qualidades, patologias, controle tecnológico e armazenamento de 
materiais de construção. 

 
Conteúdos 

 
UNIDADE I – Introdução ao estudo e propriedade dos materiais 

1.1 Classificação dos materiais de construção 
1.2 Propriedade dos materiais 
1.3 Massa específica, peso específico e densidade 
1.4 Esforços mecânicos  

 
UNIDADE II – Aglomerantes 

2.1 Classificação quanto à pega 
2.2 Cal – Hidratação da Cal 
2.3 Cimento Portland – Determinação do tempo de pega 
2.4 Ensaio de moldagem de corpo de prova de argamassa simples 

com variação no teor água/cimento para ensaio de resistência 
do cimento 

 
UNIDADE III – Agregados 

3.1 Classificação: origem, dimensão, massa específica, composição 
mineralógica 

3.2 Composição granulométrica 
3.3 Teor de umidade 
3.4 Massa específica 

 
UNIDADE IV – Materiais Pétreos Artificiais 

4.1 Ensaios de dimensão  
4.2 Ensaios de propriedades de tijolos, telhas, etc. 

 
UNIDADE V – Argamassas 

5.1. Execução de prismas  
5.2. Determinação da resistência à compressão e tração 
5.3. Teste de plasticidade 
5.4. Teste de aderência 
5.5. Teste de retenção de água 
5.6. Ensaios de arrancamento do substrato 
5.7. Princípios dos métodos de dosagem de argamassa 
5.8. Conversão de traços em massa e volume: 

5.8.1. Método racional 
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5.8.2. Traços em peso e volume 
5.8.3. Consumo (kg, saco e m³)  
5.8.4. Formulação de traços com adições 

 
UNIDADE VI – Concreto de cimento portland 

6.1 Controle tecnológico 
6.2 Ensaios destrutivos e não destrutivos 
6.3 Tipos de concretos 
6.4 Adições e aditivos 
6.5 Abatimento tronco de cone (Slump test) 
6.6 Resistência à compressão 
6.7 Módulo de deformação 
6.8 Traços – peso e volume 
6.9 Método de dosagem ABCP (Associação Brasileira de Cimento 

Portland) 
6.10 Dimensionamento de padiolas 

 
 

UNIDADE VII – Metais 
7.1 Ensaio de tração 
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